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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
trida T.Bati 299, 764 21 Zlin

ZKUSEBNi LABORATOR

vystavuje

ATEST
€. 472102246-2

na vzorek:

Obkladové a terasové profilové systémy z materialu Twinson v barvé
hnédé — Deceuninck Belgie

zadavatele:
DECEUNINCK spol. s r.o.
Vintrovna 23, 664 41 Popuvky
IC: 494 45 553

Vyhodnoceni stanovenych parametra vzorku:

Zkouseny vzorek zastupce typové fady vyhovuje pozadavkim pfilohy €. 7 Hygienické
limity vyluhovacich zkouSek z povrchovych nemetalickych dprav vyrobk( pro déti
Vyhlasky €. 84/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, o hygienickych poZadavcich na
hracky a vyrobky pro déti ve veku do tfi let a pozadavkum dle Metodického doporuceni
SZU &. 1/2000 k posuzovani vyrobku, které pfichazeji do pfimého styku s lidskym
organismem prostrednictvim kuze, pfipadné sliznic, Acta hygienica, epidemiologica et
microbiologica €. 3/2000, Tabulka ¢. 3 Zakladni kritéria pro hodnoceni vyrobku z plastu
v nasledujicich parametrech:

e Celkova migrace do destilované vody

e Migrace uréitych prvkia dle CSN EN 71-3

e Odolnost materialu vici pisobeni potu

e Fenolické slouceniny, primarni aromatické aminy, formaldehyd, aromatické

Datum vystaveni:  18.9.2007
Platnost atestu do: 30.9.2010

WA

¢ Doc. Ing. Vladimir Klepal, CSc.
; vedouci zkusebni laboratofe
Vysledky Atestu se vztahuji jen na vzorek nami zkouseny.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a. s. se nesmi Atest reprodukovat jinak nez cely !
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Stanovené hodnoty:

Tabulka lll. Terasovy profil hnédy, Deceuninck Belgie — €islo vzorku 2246/3

Parametr . Jednotka | Vysledek Udajo  Limit?  Hodnoceni
T N i méFeni ! nejistots | Al R
Fenolické slouceniny fenoTJ? 2 | <0005 = R e
Sii‘;?:g;ny s NH; ' mg NHy/dm? | 0,08 0,01 | max 0,06 nevyhovuje
~ Primarni a}-arhahcke ammy mgidrﬁ """"" <0002 S max. 0,005 vyhovuje
Formaldehyd - mg/dm® | <01 - max01  vyhowuje |
Aromatlcke stouéemny mg/ dm? < O 1 - max 0,1 vyhovuje
Estery kyseJ-i'rﬁ"ﬂalové | mg/ dm2 | < U 05 o S _mmmax 0, 2 'T""-_\;;!-'iovuje
Celkova migrace B4 mg/dm? e L 1,0 B max. 10 s ‘vyhovuje |

Vysledky zkousek odolnostl ve slméch av potu dle pr:lohy E 1 k vyhlé§ce 6 84!2001 Sh.

" Odolnost v potu - - ‘odolny = odolny vyhovule
A RN Vysledky zkouéek uritych prvki dle EN71-3

Obsah Cd ' <1,0 = max. 75 \;S(..ﬁ.ﬁ;v.uje_

N IR LAY ! A o > 20 ________________ By v ""V"""Qy'hpvuje

e e {30 T ) et
 ObsahBa _' ~ . <6,0 ‘ - max. 1000 vyhovuje '
N-Obsah ng | <3,0 B! max. 60 vyhovuje
s Dhi : (20 e e max60 vyhovuj_e_

RN e {20  — i 500 | &Qhovujé
pa o > 30 e S vyhovuje

F'oznémky k tabulce:

Symbolem ,<* je oznacen detekéni limit metody.

Nejistota méfeni vyjadiena ve formé vybérové smérodatné odchylky vybérového priméru (cn.1/\n; n=2)
Limitni hodnoty dle Pfilohy €. 7 k VViyhlasce ¢. 84/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl, Hygienické
limity vyluhovacich zkousek z povrchovych nemetalickych Uprav vyrobku pro déti

Vyjadieno v mg anilinhydrochloridu na dm?

Aromatické slouéeniny vyjadiené jako styren

8 Nejistota méfeni typu B, 1 mg/dm? dle GSN EN 1836-3

2)
3)

4)
5)

Vysledky Atestu se vztahuji jen na vzorek nami zkouseny.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a. s. se nesmi Atest reprodukovat jinak nez qgly:
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